KROK PO KROKU, OD SZPULI DO STOLIKA cz 1 
Na papierze naturalnej wielkości robimy wstępny projekt naszej mozaiki. 

Przygotowaną wcześniej glinę ubijamy wałkiem.

Następnie trzeba ją rozwałkować i wyciąć koło odpowiedniej wielkości (szersze niż stolik).

Na glinie rysujemy nasz projekt.

Wycinamy elementy mozaiki.

Czekamy 1 lub 2 dni, aż glina lekko przeschnie, (ale nie może być całkiem sucha).

Wyciągamy poszczególne elementy i gładzimy papierem ściernym.

Wyszlifowaną i wysuszoną mozaikę dajemy do pieca.

Po wypaleniu układamy naszą mozaikę na szpuli.

